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 און-תמר בר בוד לכ

 המשרד להגנה הסביבה
 

            
 בדוגמת צוברחופשית הנדון: קביעת ריכוז סיליקה 

 
 .בדוגמת צובר של פסולת זכוכיתחופשי  סיליקהמצורפות בזה תוצאות קביעת ריכוז 

  X-Ray Diffractionהאנליזה בוצעה בשיטת  

  40kv, - מתח, PW-1050/70 מודל, Philips רתתוצ,  ,X-Ray Diffractometerמכשיר

 .28ma  ,Graphite - Monochromator–זרם 

 

 . 359-14 מס. עבודה

 

 .  Amorphous glassהמרכיבים העיקרים של הדגימה הם 

 0.5%~.תכולתו של קוורץ כ 

 
 

 . . (Relative) 20% - סטית התקן של השיטה
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 ד. מוגיליאנסקי                                                      

 

 
 


